












- ISO/IEC 17025 certified
- Filter Sterilization Validation: 

PDA Technical Report 26
- Filter extractables test (NVR and FTIR)
- Integrity test value (Product wet integrity)

Validation
- Compatibility test for filters
- Particle release test
- Product Adsorption test
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MP-54 기체 분리용 페놀 수지 기반 탄소분자체 분리막 제조

(경희대, 한국세라믹기술원) 김동균, (화학연) 류미희, 

박유인 (화학연, KAIST) 김대훈, 

(한국세라믹기술원, 충북대) 정진우, 

(한국세라믹기술원) 김승연, 김성중* 

MP-55
Enhanced Gas Separation Performance of Polyimide Membranes 

with Fluorine-Containing Diamines by Surface Modification
(한양대) 문주형, 이병관, 박호범*

MP-56
UV-Crosslinked Mixed-Matrix Membranes (MMMs) for Fast and 

Selective Transport of Small Gas Molecules

(화학연, 연세대) 김주언, (화학연) 류미희, 장승인, 

박아름이, 남승은, 박재성* (연세대) 김종학

MP-57 Engineered PIM-1 Polymer for Efficient CO2 Capture Membrane (한양대) 김관일, Iqubal Hossain, Asmaul Husna, 박호범*

MP-58
연소배가스 및 실내공기의 제습을 위한 새로운 개념의 MC 막 

합성

(충남대) 구용민, 키크마툴로 소디코프, 띠다 툰, 

조철희*, (충남대, 한국산업기술진흥원) 김민지

MP-59
Improvement in Synthesis Reliability of ZSM-5 Zeolite 

Membranes for CO2 Separation and Solvent Dehydration

(충남대) 키크마툴로 소디코프, 폰누사미 디비야, 

조철희*

MP-60 다층 복합막 모델의 경계면에서 발생하는 기체투과도 저감효과
(경상국립대) 서영진*, 박치훈*,

(한국생산기술연구원) 이준혁

MP-61
다양한 첨가제와 우수한 기계적 물성을 가진 폴리에테르이미드 

중공사막의 평가

(경상국립대) 위자야 게데 헤리 아룸, 권현웅, 임광섭, 

남상용*

MP-62
PIM-1 Substrated ZIF-8 Membrane for Propylene/Propane 

Separation Using Atomically Deposited ZnO Precursor
(KAIST) 위정수, 고동연*, (숭실대) 김태환, 엄기원*

환경

MP-63 세라믹 중공사막 모듈의 혈액투석 성능 평가 (동국대) 황재연, 김시은, 박정훈*

MP-64 유기물의 효율적 회수를 위한 고급 나노 여과 막제조 (동국대) 장학룡, 신민창, 황재연, 박정훈*

MP-65 CHA 분리막의 소수성 및 결함구조가 CO2 분리에 미치는 영향 (고려대) 박산하, 최정규*

MP-66
그래핀 옥사이드를 계면활성제로 이용하여 물에 분산된 

그래핀을 포함한 강화된 폴리비닐알코올 복합막
(한양대) 정재구, 문주형, 박호범*

MP-67
Polymer-Supported Membrane Reactor for Mild Condition 

Carbon Dioxide Conversion Reaction
(KAIST) 장정운, 고동연*

MP-68
Effect of CeO2 Surface Modification on CO2 Captrue 

Performance
(동국대) 고민영, 장학룡, 황재연, 박정훈*

MP-69
알루미나 지지체를 이용한 Pd-Ag-Cu 수소 분리막의 제조 및 

기체투과 성능

(동국대) 한성우, 신민창, 장학룡, 황재연, 고민영, 

김시은, 박정훈*

MP-70
Hierarchical Superhydrophobic Mesh designed with Micro-

patterning and ZIF-8 for Efficient Oil-Water Separation

(부경대) 정예원, 시브샹카 샤우드하리, 손민영*, 

(화학연) 남승은, 박유인

MP-71 블루수소 생산을 위한 고순도 이산화탄소 포집 분리막 공정

(한국에너지기술연구원) 박진우, 여정구, 허소연, 

이정현*, (한양대) 김진국, (에어레인) 이충섭, 임진혁, 

심재훈

수처리

MP-72 Au/GO-PAN 나노섬유 분리막의 제조 및 유기염료 제거 특성 (㈜광원전자) 김우진, 정상진, 김형국, 장원기*
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